
 
 

 

 

Projektnr:202054-04  

PM 

Albyberg – Haninge kommun, PM 

Restaurangtomten 
Envix  

 

 

Tekn. Dr. Tommy Edeskär  Civ.Ing Tomas Törnkvist  Civ.Ing Lukas Rust   

           

Luleå 2021-08-25 RevC 



 202054-04 Albyberg 

 

i (8) 

0 Innehållsförteckning 

0 Innehållsförteckning .................................................................................................................... i 

1 Uppdrag ...................................................................................................................................... 1 

2 Ändamål...................................................................................................................................... 2 

3 Underlag för undersökningen ..................................................................................................... 3 

4 Rgeo Albyberg, ÅF, uppdragsnummer 572530, 2012-11-01 ..................................................... 3 

5 Geotekniska egenskaper ............................................................................................................. 5 

6 Geotekniska aspekter .................................................................................................................. 6 

6.1 Sättningar ............................................................................................................................. 6 

6.2 Stabilitet ............................................................................................................................... 6 

6.2.1 Allmänt ......................................................................................................................... 6 

6.2.2 Krav .............................................................................................................................. 7 

6.2.3 Resultat ......................................................................................................................... 7 

6.3 Bärighet ................................................................................................................................ 7 

6.4 Tjäle ..................................................................................................................................... 7 

6.5 Trafiklast .............................................................................................................................. 7 

7 Resultat och diskussion .............................................................................................................. 8 

 

 



 202054-04 Albyberg 

 

1 (8) 

1 Uppdrag 

Planavdelningen i Haninge kommun behöver underlag som visar hurvida restaurangtomten är 

lämplig för exploatering. GeoSkills AB har därför sammanställt detta PM. Tidigare undersökningar 

har kompletterats med en geoteknisk undersökning, denna är sammanställd i tidigare levererad 

handling Markteknisk undersökningsrapport Restaurangtomten. 

 

Figur 1, översikt aktuell tomt. 
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Figur 2, översikt aktuell tomt med borrpunkter i bakgrunden. 

2 Ändamål 

Denna handling är upprättad i syfte att ge geoteknisk vägledning i tidiga skeden. 
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3 Underlag för undersökningen 

Handlingen är baserad på följande underlagsmaterial: 

• 202054-03 markteknisk undersökningsrapport, 2021-07-09 RevA. 

• Ritning100G0100.pdf. 

• Ritning100G0302.pdf. 

• Ritning100G0903.pdf. 

• Ritning100G0905.pdf. 

4 Rgeo Albyberg, ÅF, uppdragsnummer 572530, 2012-

11-01 

Det finns ett fåtal borrpunkter på Restaurangtomten, se Figur 3. Punkter benämnda GF-XX har 

inarbetats i 202054-03 markteknisk undersökningsrapport, 2021-07-09 RevA. Punkter utan prefix 

GF närmast restaurangtomten har bara hittats på planritningar. 
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Figur 3, borrpunkter kring restaurangtomten. 

Den jordmodell som använts är baserad främst på senast utförda undersökning bestående av 

borrpunkter GS2102-GS2109 men också på: 

• 12A004. 

• 12A6107. 

• 33. 

• GF11. 

• 12A015. 

• 12A016. 
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5 Geotekniska egenskaper 

Den aktuella tomten består i huvudsak av någon meter sand på lera. Leran har låg fasthet till ca 10 

m djup, därunder medelhög fasthet. Restaurangtomtens generella jordprofil har sammanställts 

grovt i Tabell 1. 

Tabell 1, generell jordprofil restaurangtomten, motsvarar ”valda värden”. 

Djup [m] Material[-] Friktionsvinkel [°] E-modul [MPa] Odränerad 

skjuvhållfasthet 

[kPa] 

Relativ 

fasthet [-] 

0-3,5 Sand 32 5 - Mycket låg 

3,5-10 Lera 1 - - 25 Låg 

10-20 Lera 2 / 

friktionsjord 

- - 60 Medium 

 

I tidiga skeden används η=1,00 och γM=1,5 totalspänning / 1,3 effektivspänning till generell 

design. 
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Tabell 2, generell jordprofil restaurangtomten, motsvarar dimensionerande värden. 

Djup [m] Material[-] Friktionsvinkel [°] E-modul [MPa] Odränerad 

skjuvhållfasthet 

[kPa] 

Relativ 

fasthet [-] 

0-3,5 Sand 25,7 5* - Mycket låg 

3,5-10 Lera 1 - - 16,7 Låg 

10-20 Lera 2 

/friktionsjord 

- - 40 Medium 

*Här kan YM=1,3 användas vid beräkning av differentialsättningar. 

6 Geotekniska aspekter 

6.1 Sättningar 

Det kan förväntas betydande sättningar om den aktuella jordprofilen belastas. Överslagsmässigt ca 

6-12 cm per meter uppfyllning. Sättningarna har ett långsamt tidsförlopp som förväntas pågå under 

flera tiotals år. Grusytor och grusvägar kan anläggas på den aktuella tomtmarken, men det bör 

förväntas löpande underhåll för att hålla ytorna på önskad nivå alternativt vidtas någon form av 

grundförstärkande åtgärd. Sättningskänsliga delar såsom byggnader bör pålgrundläggas. Pållängd 

beror av påltyp, dimensionerande last och var på tomten byggnaden placeras. Som grov indikation 

i tidiga skeden kan det förväntas ca 20-25 m långa pålar. 

6.2 Stabilitet 

6.2.1 Allmänt 

Det har utförts stabilitetsberäkningar med programvaran GS Stability 22.0.1.0 

beräkningsmetod ”Beast 2003”. Höjdkurvorna på ritning 100G0100 (bifogas) visar en flackt 

lutande terräng. Det antas att västra delen består av ca 0,5 m fyllning. Beräkningarna har utförts på 

1,0 m fyllning som ansluter till den befintliga fyllningen, släntlutning 1:1,5. Fyllningen trafikeras 

över en 5 m bred zon på 0,5 m avstånd från släntkrön. Beräkningarna uppvisar god stabilitet, 

marken klarar större fyllning och högra trafiklaster. 
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6.2.2 Krav 

Beräkningarna har utförts enligt Eurocode med säkerhet lagd på ingående materialdata enligt 

Tabell 2. Beräknad säkerhet F, definieras som kvoten mellan maximalt mothållande och 

pådrivande last längs glidytorna. För säkerhetsklass 1 gäller F>0,90, Sk2 F>1,00, Sk3 F>1,10. Det 

aktuella projektet klassificeras till säkerhetsklass 2, här gäller F>1,00. 

6.2.3 Resultat 

Utförda beräkningar med grovt inskissad geometri enligt höjdkurvor i 100G0100 (bifogas) visar 

tillfredsställande stabilitet. De mest kritiska glidytorna skär ytligt längs slänten, djupare glidytor 

som påverkar fyllning och trafik på väg uppvisar högre stabilitet. Beräkningarna visar att det finns 

marginal för större fyllningar och högre trafiklaster förutsatt att slänten ställs i lutning 1:1,5 eller 

flackare. 

Tomtmarken kan fyllas upp 1,0 m och trafikeras av lastbilstrafik på 0,5 m avstånd från 1:1,5 slänt. 

Beräkningarna bifogas i bilaga ”Restaurangtomt 03”. Den trafiklast som använts motsvarar de 

största lastbilar som får köra på Trafikverkets vägar. Vid last av dispensbelagda fordon såsom 

gruvtruckar, stora kranbilar, dumprar A40 och liknande krävs kontrollberäkningar och eventuellt 

någon form av förstärkande åtgärder. De mest naturliga åtgärderna är flackare slänt, större avstånd 

till släntkrön, tjockare fyllning eller höghållfast stabiliseringsnät i överbyggnaden. 

6.3 Bärighet 

Jordprofilens bärighetskapacitet beror till stor del av lastens geometri och utformning. 

Överslagsmässigt kan bärighetskapaciteten begränsas till 80 kPa. 

6.4 Tjäle 

Den aktuella jordprofilen är tjälaktiv. Det kan förväntas ca 8-10 cm tjällyft under en 0,5 m tjock 

stenfyllning. Känsliga delar såsom byggnader bör tjälisoleras. 

6.5 Trafiklast 

Den lösa leran medför att det krävs en 0,63 m tjock överbyggnad för att klara bärighetskapaciteten 

under däckytan. Tjockleken kan reduceras till 0,385 m om det används triaxiala stabiliseringsnät 

klass TX160 eller högre. 
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7 Resultat och diskussion 

Sammanfattning 

Jordprofilen kan generellt sägas klara tyngden av fyllmassor, det problem som främst kan förväntas 

är stora sättningar som pågår lång tid. Grusytor och grusvägar kan anläggas utan markförstärkande 

åtgärder, det bör dock förväntas ett löpande underhåll för att korrigera för betydande 

sättningsrörelser. Byggnader bör pålgrundläggas, det kan förväntas ca 20-25 m långa pålar. 

Tomtmarken är lämplig att exploatera. 

Markens kapacitet 

Markens bärighetskapacitet beror främst av lastgeometrier, lutningar och jordlagerföljd. Utförda 

överslagsberäkningar visar att markens bärighetskapacitet kan uppskattas till 8 ton/m2 (avser lokala 

laster såsom under plattor och maskiner). Jordprofilen får inte belastas högre än 80 kPa utan någon 

form av markförstärkande åtgärd. 

Utförda stabilitetsberäkningar visar på god stabilitet vid 1 m uppfyllning och trafiklast 0,5 m från 

1:1,5 slänt. Den trafiklast som använts motsvarar de största lastbilar som trafikerar Trafikverkets 

vägar. Tomtmarken kan fyllas upp till 2,0 m och belastas av trafik 0,5 m från släntkrön förutsatt att 

slänten lutar 1:1,5 eller flackare. Vid större belastningar (såsom större fyllningar, trafiklast av 

dispensbelagda fordon och liknande) bör stabiliteten kontrolleras. 

Fortsatt arbete 

Utförd utredning visar att tomtmarken kan exploateras. När det finns information om projekterade 

fyllningar, placering av hus och laster rekommenderas detaljerade beräkningar för de aktuella 

konstruktionerna baserade på de närmast liggande borrpunkterna. 

Bilagor 

Restaurangtomt 03  Stabilitetsberäkningar, enligt höjdkurvor i 100G0100. 

Ritning 100G0100 

Borrplan G-10-1001
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1 Uppdrag 

Haninge kommun ska exploatera restaurangtomten, Albyberg. Tidigare undersökningar i 

närområdet visar en lös jordprofil, kommunen har därför beställt en geoteknisk undersökning på 

den aktuella fastigheten. GeoSkills har på uppdrag av Envix utfört en markteknisk undersökning. 

Fältarbetet med borrbandvagn har utförts av DanMag Entreprenad AB. Geotekniska utvärderingar, 

tolkningar och rapportering har utförts av GeoSkills AB. 

 

Figur 1, översiktsbild med område markerat. 

2 Ändamål 

Denna handling är upprättad i syfte att klargöra områdets geotekniska egenskaper. Rapporten skall 

ligga till grund som underlagsmaterialet för fortsatt projektering.  
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3 Underlag för undersökningen 

Handlingen är baserad på följande underlagsmaterial: 

● Översiktsbilder på området. 

● Historisk överflygning från 1955-1967. 

● SGUs kartmaterial. 

● Lantmäteriets kartor. 

4 Styrande dokument 

Denna handling är utförd enligt SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

Tabell 1, planering och redovisning. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering  SS-EN 1997-2, IEG Rapport 10:2010. 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 

SS-EN-ISO 22475-1. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 inkl 

komplettering 2013. 

Beteckningsblad SS-EN 14688-1. 

 

Tabell 2, fältundersökningar. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

WST/ VIM SIS-CEN ISO TS 22476-10/ Geoteknisk fälthandbok SGF 
Rapport 
1:2013 

CPT, CPTU 

/spetstrycksondering 

SS-EN ISO 22476-1/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013 

Övriga ej 

Europastandarder 

 

Jb-sondering SGF Rapport 2:99/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013 

  

Provtagningar  
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Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Kategori C EN ISO 22475-1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF 

Rapport 1:2013 

 

5 Geoteknisk kategori 

Projektet innefattar konventionella typer av konstruktioner och grundläggningsmetoder utan 

exceptionell risk eller svåra marktekniska- eller lastförhållanden. Undersökningen klassificeras 

därför till geoteknisk kategori 2. 

6 Arkivmaterial 

Följande tidigare undersökningar har hittats: 

• Rapport geotekniska undersökningar Albyberg, 572530, ÅF, 2012-11-01. 

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi 

Området har en flack topografi med mindre ojämnheter. I Figur 2 ses topografin av området. 
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Figur 2, topografi över området. 

 

7.2 Ytbeskaffenhet 

En översiktsbild av området ses i Figur 3. Området utgörs till stor del av växtligheter och inom 

området rinner en mindre bäck. I de norra delarna av området finns ett upplag. I de sydvästliga 

delarna av området ses våtmark. 
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Figur 3, detaljerad översiktsbild. 

7.3 Befintliga konstruktioner 

Väster och nordväst om området ligger flertalet lagerlokaler. Som tidigare nämnt ligger ett upplag 

norr om området. Strax öster om området ligger en grustäkt. Samtliga ses i Figur 3. 

7.4 Jordartskartor 

Enligt SGU skall jordarten för norra delen av området vara postglacial finsand. 

Att jordarten är postglacial innebär att jordarten bildats efter den senaste inlandsisens avsmältning 

och avsatts i en icke-glacial miljö. Beteckningen sand innebär att kornstorleken på jordarten 

varierar från 0,063-2mm. Sand har i regel en god permeabilitet. 
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De södra delarna utgörs enligt SGU vara mossetorv. Detta material är torvjordar som bildats av 

växtrester som avsatts i mossar. Mossetorv har ofta bildats av mer eller mindre förmultnade rester 

av mossor. 

 

Figur 4, norra delen av området, jordarten skall vara postglacial finsand, södra delen mossetorv. Taget 

från SGU. 

7.5 Jorddjupskartor 

SGU har skattat jorddjupet i området att variera från 10-20 meter med minskande mäktighet till 5-

10 m strax utanför den aktuella tomten. Jorddjupsobservationer har gjorts i området där majoriteten 

avslutats mot berg. Observationerna varierar från 4 till 15 meter väster och norr om området. 
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Figur 5, jorddjup i området skattas variera mellan 5-20 m. 

7.6 Jordprofilkartor 

En borrpunkt har kontrollerat jordlagerföljden i området, borrpunkten har gjorts strax nordväst om 

området, vilket ses i Figur 6. Borrningen är uppdelad i två jordlager, först sand och block från 

markytan till 2 meters djup, följt av lera/silt ned till 14 meters djup. Borrpunkten är avslutad i berg 

eller block. 
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Figur 6, kontroll av jordlagerföljd i området, taget från SGU. 

 

7.7 Berggrund 

Enligt SGU skall bergarten i området vara Vacka, se Figur 7. Detta är en sedimentär bergart som 

består av sandiga och leriga lager. Sedimentära bergarter har i regel relativt låg hållfasthet, detta 

beror på svaga kornkontakter och hög porositet. 
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Figur 7, bergart i området skall vara Vacka, taget från SGU. 

7.8 Övrigt 

I Figur 8 ses en historisk översiktsbild taget någon gång mellan 1955–1967. Området har tidigare 

används som jordbruksmark. 
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Figur 8, historisk översiktsbild på området, taget mellan 1955-1967. 

8 Positionering 

Borrpunkterna har satts ut och mätts in av Robin Gebauer, DanMag, utrustad med GPS korrigerad 

via nätverks RTK. Precisionen för mätinstrumentet motsvarar mätklass A (±0,3 m plan, ±0,05 m 

höjd) enligt SGF Rapport 1:2013. 

Koordinatsystem 

Plan: SWEREF 99 18 00 

Höjd: RH2000. 
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9 Geotekniska fältundersökningar 

De geotekniska undersökningarna utfördes vecka 24 2021 av DanMag under ledning av borrledare 

Robin Gebauer. Undersökningarna utfördes med en geoteknisk borrbandvagn typ GM 75 utrustad 

med digital datalogger. CPT-sonderingar utfördes med spets 51811, kalibrerad 2020-10-22, intyg 

bifogas. Borrbandvagnen kalibrerades 2020-10-15 (intyg bifogas). 

Undersökningen består av: 

● 6 skruvprovtagningar, Skr, för att bestämma jordlagerföljd. 

● 3 Jordbergssondering, Jb2  (utfärda som totalsonderingar) för att bedöma jordprofilens 

fasthet och verifiera bergöveryta eller bergfritt djup. 

● 4 viktsonderingar, Vim, för att bestämma jordprofil, vid viktsondering utvärderas även djup 

till ”fast botten”.  

● 2 grundvattenrör, Gvr, för att bestämma grundvattennivå i undersökningspunkterna 

● 6 trycksondering typ Cone Penetration Test, CPT, för att bestämma jordprofil och 

materialegenskaper. 

 

Undersökningen utfördes i 8 borrpunkter, se Tabell 3. Dessa redovisas i planritning G-63-1-001 

och Sektionsritning G-63-2-001. Punkt 11, 21, 10 och 19 från ÅFs tidigare undersökning har 

inarbetats i handlingen. 

Tabell 3: Borrpunktsöversikt. 

Id X Y Z Typ Stopp Jord* Berg** 

GS2102 6559796,5 159686,1 31,5 Cpt Prov 91 5,7 - 

GS2103 6559752,3 159671,5 31,2 Vim Cpt Prov 91 11,4 - 

GS2103GW 6559752,3 159671,5 31,2 Gvr 0 11,3 - 

GS2104 6559700,3 159650,5 30,7 Cpt Prov 91 6,9 - 

GS2105 6559658,9 159621,1 30,8 Jb2 Vim Tolk 95 5,2 2,8 

GS2106 6559827,7 159750,8 31,2 Jb2 Vim Prov Tolk 95 24,9 2,2 

GS2107 6559783,1 159737,1 31,1 Cpt Prov 91 16,8 - 

GS2107GW 6559783,1 159737,1 31,1 Gvr 0 31,1 - 

GS2108 6559737,1 159721,2 30,5 Vim Cpt Prov 91 17,9 - 

GS2109 6559679,6 159692,9 31,2 Jb2 Cpt Tolk 95 23,8 1,4 

*Borrmeter i jord. 

**Borrmeter i berg. 
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10  Geohydrologiska undersökningar 

Det har installerats två grundvattenrör med filterdelarna i friktionsmaterial på ca 11-13 m djup. 

Avläsningarna visar grundvatten på ca 6 m djup under befintlig markyta. 

Tabell 3, sammanställning geohydrologisk undersökning. 

Grundvattenrör [-] Marknivå [-] Grundvattennivå [-] Avläsningsdatum [-] 

GS2103GW +31,2 +25,6 2021-06-29 

GS2107GW +31,1 +24,7 2021-06-29 

 

11  Labbanalyser 

Det har analyserats 8 st jordprover på Loxias ackrediterade geolabb i Hägersten. Analyserna 

inkluderar benämning, materialtyp, tjälfarlighetsklass, vattenkvot, konflytgräns och skrymdensitet, 

se bilaga 1. 

12  Härledda värden 

Området består i huvudsak av ca 2-3,5 m sand på lera. Sandens mäktighet är större i den norra 

delen av tomten där ca 1,3 m av sanden är fyllda massor. Djup till berg i borrpunkterna varierar 

från ca 5-25 m, vilket indikerar en kuperad bergöveryta. Restaurangtomtens generella jortdprofil 

har sammanställts grovt i Tabell 4. 

Tabell 4, generell jordprofil. 

Djup [m] Material[-] Friktionsvinkel [°] E-modul [MPa] Odränerad 

skjuvhållfasthet 

[kPa] 

Relativ 

fasthet [-] 

0-3,5 Sand 32 5 - Mycket låg 

3,5-10 Lera 1 - - 25 Låg 

10-20 Lera 2 - - 60 Medium 
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Figur 9, sammanställning friktionsvinkel, motsvarande valt värde enligt Eurocode. Ingen korrigering för 

silt i jordprofilen. 
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Figur 10, sammanställning elasticitetsmodul, motsvarande valt värde enligt Eurocode. Ingen korrigering 

för silt i jordprofilen. 
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13  Värdering av undersökning 

Borrpunkt GS2101 fick strykas på grund av osäkert ledningsläge. I övrigt utfördes den geotekniska 

undersökningen som planerat. Undersökningsarbetet i fält uppfyller kraven enligt SGF:s 

fälthandbok. 

 

Bilagor 

1 Labbanalyser. 

2 Fältrapport. 

3 Kalibreringsprotokoll borrbandvagn. 

4 Kalibreringsprotokoll CPT-spets. 

5 Utvärdering CPT-filer. 

6 Bilder skruvprovtagning. 

7 Bilder omgivning. 

 

Ritningar 

Planritning  G-63-1-001 

Borrhålsritning  G-63-2-001 
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Redovisning av störd provtagning

41,43 [1,68]

54,91

GS2108 2,3-3,0

vCl (si) 4B/3

Per CAnalys utförd av:

Skr
Brungrå LERA med tunna silt- och 
finsandsskikt

4B/3 41,9 35,17

55,9

[1,77]

Beställare:
Kontaktperson:
Projektnamn:
Projektnummer:
Provtagare:

Skrym

densitet 4)

ρ t/m 3

Vatten-

kvot 2)

w N  %

Konflyt

gräns 3)

w L %

Borrhål Djup

klass 1)

Handlings-, versionsnummer:

210705

21-0173 1

210617
21213

Prov-

tag-

Mtrl 

typ / 

Anmärkning

Registreringsnummer:
Ankomstdatum:
Provtagningsdatum:

Grå LERA med enstaka tunna siltskiktGS2102 3,3-4,0 Skr 4B/3 45,1

m

Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2  / 

3,0-4,0 Skr Grå varvig LERA med tunna siltskikt

3,3-4,0

GS2104 2,0-3,0

Undersökningsdatum:

metod

SGF:s Berg och jord beteckningsblad

3,0-4,0 Skr Grå LERA med enstaka tunna siltskikt 4B/3 49,3 43,79

GS2103 2,4-3,0 Skr Grå LERA med enstaka tunna siltskikt 4B/3 46,8 35,27

Jordsartsförkortning

Datum: 2016-11-01, komplettering 2

nings

37,78 [1,90]

GS2107 1,3-1,6 Skr
Fyllning: Brun något sandig gyttjig siltig 
LERA  med växtdelar 
torrskorpekaraktär

5B/4 59,6 [1,29]

[1,63]

GeoSkills AB, Luleå
Tomas Törnkvist
Albyberg

Magnus K, DanMag

Cl (si)(fsa)

tjälf.

Cl (si)

Cl (si)

Cl (si)

Mg[(sa)gysiCl(dc) pr]

vCl (si)

vCl

Skr
Grå varvig LERA med enstaka tunna 
siltskikt

4B/3 40,6

Skr Brungrå varvig LERA 4B/3 61,2

48,12 [1,66]

[1,77]

[1,85]

210616-17

1. AMA Anläggning 20 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014

Granskad av:Resultatet avser endast provad mängd.

Datum:

Signatur:

2021-07-06

Inga C

Loxia Geolab AB
Besöksadress och provinlämning:
Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sida 1 av 1
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UNDERSÖKNINGSPROGRAM
210616 Albyberg

Uppdragsnamn Ja / Nej Notis

Uppdragsnummer | Aktivitet PX Ja

Ort | Adress Ja

Beställare | Kontaktperson Nej

Ansvarig fältgeotekniker | Övrig fältpersonal Robin G

Ansvarig geotekniker | Telefon Tomas Törnkvist 0738094488

Kontaktperson, arbetsplats | Telefon

Undersökningsdatum start | Antal budgeterade fältdagar 210616 32

Mätingenjör | Telefon Robin G

Koordinatsystem | Höjdsystem Sweref99 1800 rh2000 Bifogat underlag

Mätinstrument | Fixpunkt sokkia Utsättningsfil

Ledningsunderlag

Deadline resultat | Prover inlämnade Borrprogram

Jordprover (Geo) skickas till Undermarksanläggningar

Miljöprover skickas till | Handläggare TA-plan

Sammanställt fältresultat skickas till Arbetsmiljöplan

ev Tillstånd

Syfte med undersökningen

Skala 1:50 (A3)

Skala 1:200 (A3)

Platsunika förhållanden vet ej Skala 1:400 (A3)

via brandpostSkala 1:500 (A3)

via vattendragSkala 1:800 (A3)

Skala 1:2000 (A3)

Uppdragsledarens plan/instruktioner för arbetet

max 1 m Ja

max 2 m Nej x

max 3 m

max 5 m

210616 Albyberg

Borrpunkter får flyttas m h t ledningar

Fotografering önskas

Krav att laga bh/återställande

Loxia Lab

Fältpersonal inlagd i VS

Fri tillgång till arbetsområdet

Hemligstämplat uppdrag

Dagbok krävs

Begränsade arbetstider

Spolvatten finns att tillgå

Bilaga 2, fältrapport
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UNDERSÖKNINGSMETODER In-situ försök Provtagning GV-rör

Projektnamn: Jb-2 Vb Skr 1"-rör

Projektnummer: Jb-1 DMT Miljö-Skr 2"-rör

Jb-3 PMT Kv PEH-rör

Jb-Tot Pp Ps Bat

Slb Sp

CPTu

CPT

Vim

Tr

HfA

SPT

BH ID CPTu Jb-2 Vim Skr 1"-rör Anteckningar INFORMATION

GS2101 X X struken pga lednignar som kommunen aldrig satt ut Jb-2

GS2102 5,7m 4m x Jb-1

GS2103 11,3m 11,3m 4m 12,5m Jb-3

GS2104 6,8m 4m x Jb-Tot

GS2105 7,9m 5,1m Slb

GS2106 27,1m 25m 4m CPTu

GS2107 16,7m 4m 14,5m x CPT

GS2108 17,8m 17,6m 4m Vim

GS2109 21,4m 25,2m x Tr

HfA

SPT

Vb

DMT

PMT

Pp

Skr

Miljö-Skr

Kv

Ps

Anteckningar

Sondering

Företagsförkortning:

210616 Albyberg

SKR

KV

VB

GVR

Bilaga 2, fältrapport
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RISKÖVERSIKT

Risköversikt upprättad av:

Arbetsmiljöansvarig chef:

Förebyggande åtgärd
Handling vid olycks-

händelse
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Risk för hot 

Borrning och transport i slänt/backe

Provtagning med genomströmningsprovtagare

Undersökning med handhållen utrustning

Röjning av sly/träd

Risk för sabotage och inbrott

Arbete från flotte

Arbete på is

Arbete vid kajkant

Risk för exponering av föroreningar

Arbete invid ledningar och undermarksanläggningar

Förekomst av explosivt material

Arbete inom byggarbetsplatser

Arbete inom industrier

Arbete i provgrop, schakter eller andra begränsade utrymmen

Arbete i publika miljöer

Nattarbete

Arbete vid eller på väg

Syftet med denna risköversikt är att identifiera de uppdragsspecifika arbetsmiljörisker som kan föreligga, de arbetsmiljörisker som alltid föreligger vid utförandet 

samt hur dessa ska förebyggas, beskrivet i Arbetmiljömanual Geoteknik. 

Detta dokument samt eventuell uppdragsspecifik arbetsberedning skall delges ansvarig fältingenjör vid uppdragets startmöte.

Information delgiven:

Information delgiven:

Riskmoment Ja/Nej/Vet ej
Risk 

åtgärdad
GODKÄND

Arbete vid eller på järnvägsspår

Bilaga 2, fältrapport
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Metod

Utförda provpunkter

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

Signatur Datum

gs2109 CPTu x 210622 rg soligt 22c

gs2102 CPTu x 210622 rg soligt 22c

gs2107 CPTu x 210621 rg molnigt 23c

gs2109 Jb-2 x 210621 rg molnigt 23c

gs2108 Vim x 210621 rg soligt 22c

gs2108 CPTu x 210621 rg soligt 22c

gs2105 Vim x 210617 rg soligt 22c

gs2105 Jb-2 x 210617 rg soligt 22c avbruten pga av strul med kompressor.

gs2103 Vim x 210617 rg soligt 22c

gs2103 CPTu x 210617 rg soligt 22c

gs2104 Skr x 210616 rg soligt 22c

gs2106 Jb-2 x 210617 rg soligt 22c

gs2106 Vim x 210616 rg soligt 22c

gs2104 CPTu x 210616 rg soligt 22c

Vim

Slb

Borrhål-ID Väder (°C)Metod

Senast kalibrerad Digital sökväg 

cpt52021

CPT/CPTu

Anmärkning/avvikelse

Ostörd provtagning (Kv)

In-situ försk. (Vb, DMT, PMT, Pp)

Jb-1, Jb-2, Jb-3, Jb-Tot

HfA

Störd provtagning (Skr, Sp, Pp)

Utrustning

Antal

SignDatumUtf.

210616 Albyberg

GV-rör

Tr

Digital sökväg till undersökningsresultat:

FÄLTRAPPORT

Borrstål övrigt:210616

Borrkrona:

Borrstål JB:

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Spolmedia:

210616 Albyberg

Robin G

Ville

Fältarbeten påbörjade

Projektnamn och plats

Ort

GM75GT Rostfri 211115 https://www.dropbox.com/s/qstnjvgfj9982f9/TESTPROTOKOLL%20GM75%20RF.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/r9e1ml82hvjsjzc/52021.pdf?dl=0
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 Testprotokoll 
 

 
Maskin:  GM 75  
Serienr:  1018105 
Maskintimmar:   
Maskinägare:  Geofound 
Testad detalj – utrustning: Givarkalibrering 
 

Resultat   

 enhet logg Uppmätt 
Djup: cm 100 100 
Rotationshastighet: RPM 60 60 
Rotationstryck: Bar  30 
Hammartryck: Bar OK OK 
Tryckkraft givare: kg 0 0 
  101 100  

  240 255 
  480 510 
  750 762 
  1020 1035 
  1285 1300 

Halvvarv: Varv 15 15 
Viktsondering: kg 25 25  
  50 52  

  72 76 
  98 104 
Anmärkning:    

 

Stockholm 2020-10-15 

 

Fredrik Severin   

Geofound 

Bilaga 3, kalibreringsprotokoll borrbandvagn
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C P T - sondering

Restaurangtomten
202054-03

2021-07-08

3.50 m

3.50 m

5.71 m

0.00 m

My

31.53 m

Sa

Normal

Robin Gebauer

Djup  (m)

210616 albyberg

GS2102

20210622

Projekt
Plats

Borrhål

Förborrningsdjup

Startdjup

Stoppdjup

Grundvattenyta

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Vätska i filter

Operatör

Utrustning

Kalibreringsdata

Spets

Datum

Areafaktor a

Areafaktor b

51811

2020-10-22

0.700

0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa

0.0 kPa

0.000

0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före

Efter

Diff

0.00
2.10

Datum

 

0.00

-4.60

-4.60

0.00

-0.50

-0.50

0.00

0.41

0.41

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering

Portryck

Friktion

Spetstryck

(ingen)

(ingen)

(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)

0.00
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till

Djup  (m)

0.00
3.50

3.50
4.00

Densitet

(ton/m3)

1.80
1.68 0.41

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering

Restaurangtomten
202054-03

2021-07-08

210616 albyberg

GS2102

20210622

Projekt
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C P T - sondering

Restaurangtomten
202054-03
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Datum

Djup  (m)
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0.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
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6.00
6.20
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6.60
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7.00
7.20
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8.20
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9.00
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10.00
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Cl L
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Cl H
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Si L
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NC
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NC
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NC
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10.6
23.0
26.5
30.0
33.5
36.9
40.4
43.9
47.6
51.2
54.8
58.3
61.8
65.3
68.7
72.2
75.3
78.5
81.6
84.8
87.9
91.0
94.2
97.3

100.5
103.6
106.7
109.9
113.0
116.2
119.3
122.4
125.6
128.7
131.8
135.0
138.1
141.4
144.9
148.7
152.4
155.9
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162.3
165.6
168.9
172.3
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σvo
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23.0
26.5
30.0
33.5
36.9
38.4
39.9
41.6
43.2
44.8
46.3
47.8
49.3
50.7
52.2
53.3
54.5
55.6
56.8
57.9
59.0
60.2
61.3
62.5
63.6
64.7
65.9
67.0
68.2
69.3
70.4
71.6
72.7
73.8
75.0
76.1
77.4
78.9
80.7
82.4
83.9
85.0
86.3
87.6
88.9
90.3
91.6
92.8
94.0
95.3

σ'
vo σ'

c

161.9
168.9
164.1
138.2
142.0

156.6
157.4

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3

ρ

1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.85
1.85
1.85
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.70
1.95
1.90
1.90
1.60
1.60
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.60
1.60
1.85

0.35
0.35
0.35
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44

(28.3)
(27.8)

22.6
23.6
23.2
22.4
23.0

((39.0))
25.2
25.4

((35.9))
((37.3))
((38.0))
((38.6))
((36.2))
((36.5))
((36.8))
((38.0))
((38.1))
((36.4))

(30.0)
(30.0)
(30.2)
(30.4)
(30.5)
(28.9)

((37.2))
(28.5)
(28.6)
(29.9)

((45.0))
((57.4))

((106.5))
((352.2))

(101.8)
(84.1)
(34.7)
(27.5)

((71.1))
((79.5))
((94.6))
((77.3))
((77.4))
((51.4))
((63.7))

(47.5)

o

φ

38.0
38.2
37.3
36.1

(35.7)

OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00
4.05
4.06
3.80
3.08
3.07

3.18
3.10

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

%

54.9
60.7
51.7
42.3

12.5
16.1
12.8

9.9

2.8

2.6
2.7
2.8
2.8
2.7
2.7
2.8
2.9
2.9
2.8

2.9

3.4
4.2
7.0

20.1

5.1
5.6
6.4
5.5
5.5
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4.7
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20.7
16.1
12.2

3.1
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3.1
3.1
3.2
3.0
3.1
3.1
3.2
3.2
3.1

3.3

3.9
4.9
8.4

26.3
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6.6
7.7
6.5
6.5
4.6
5.5

12.6
16.5
12.9

9.8

2.5

2.4
2.5
2.5
2.6
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.5

2.6

3.2
3.9
6.7

21.0

4.8
5.3
6.2
5.2
5.2
3.7
4.4

MPa MPa MPa

w
L

w
L
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(27.7)
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(29.4)

((49.9))
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(30.4)
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(66.8)
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(73.1)

(103.1)
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1.00
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1.00

%

3.5
3.0

2.8
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6.4

6.4
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C P T - sondering

Restaurangtomten
202054-03

2021-07-08
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20210622

Projekt
Plats
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Förborrningsdjup
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Grundvattenyta

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material
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Vätska i filter

Operatör

Utrustning

Kalibreringsdata
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Datum

Areafaktor a

Areafaktor b

51811
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0.700

0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa

0.0 kPa

0.000

0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före

Efter

Diff

0.00

Datum

 

0.00

31.80

31.80

0.00

-3.00

-3.00

0.00

0.08

0.08

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
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(ingen)

(ingen)

(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till

Djup  (m)

0.00 0.80

Densitet

(ton/m3)

1.80

Jordart

Anmärkning

Blad7

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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205.5
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212.7
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223.3
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229.9
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240.8
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248.2
251.7
255.3
259.0
262.7

σvo

3.1
6.9
8.4
9.9

11.1
12.3
13.7
15.1
16.4
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68.8
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84.7
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95.5
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ρ
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Relativ lagringstäthet I
D
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Utvärderare

Datum för utvärdering

Tomas Törnkvist

2021-07-08

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 5, utvärdering CPT-sonderingar

Sidan 17 av 20.



C P T - sondering

Restaurangtomten
202054-03

2021-07-08

1.00 m

1.00 m

21.40 m

0.00 m

My

31.21 m

Sa

Normal

Robin Gebauer

Djup  (m)

210616 albyberg

GS2109

20210622

Projekt
Plats

Borrhål

Förborrningsdjup

Startdjup

Stoppdjup

Grundvattenyta

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Vätska i filter

Operatör

Utrustning

Kalibreringsdata

Spets

Datum

Areafaktor a

Areafaktor b

51811

2020-10-22

0.700

0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa

0.0 kPa

0.000

0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före

Efter

Diff

0.00

Datum

 

0.00

33.40

33.40

0.00

-0.30

-0.30

0.00

0.11

0.11

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering

Portryck

Friktion

Spetstryck

(ingen)

(ingen)

(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till

Djup  (m)

0.00 1.00

Densitet

(ton/m3)

1.80

Jordart

Anmärkning

Blad8

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 5, utvärdering CPT-sonderingar
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C P T - sondering

Restaurangtomten
202054-03

2021-07-08

210616 albyberg

GS2109

20210622

Projekt

Blad8

Plats

Borrhål

Datum

Djup  (m)

Från Till

0.00
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80

10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20
14.40
14.60
14.80
15.00
15.20
15.40
15.60
15.80
16.00

Sida 1 av 2

1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80

10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20
14.40
14.60
14.80
15.00
15.20
15.40
15.60
15.80
16.00
16.20

 
Cl L
Cl L
Sa v L
Sa L
Si L
Si v L
Cl L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Si v L
Cl L
Si v L
Si v L
Si v L
Si v L
Si L
Si L
Si v L
Si v L
Si v L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si Med
Si L
Si v L
Cl H
Si Med
Sa L
Si L
Cl M
Si v L
Cl M
Si v L
Si L
Cl H
Si L
Si v L
Si D
Si D
Cl H
Cl M

Klassificering

NCSi
NCSi

NCSi

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC

NCSi

NCSi

NCSi

NCSi

NCSi
NCSi

8.8
19.2
22.4
25.6
29.0
32.5
35.7
38.8
42.1
45.4
48.8
52.0
54.8
57.4
59.9
62.5
65.0
67.6
70.1
72.7
75.2
77.8
80.6
83.8
86.9
90.1
93.2
96.3
99.5

102.6
105.8
108.9
112.0
115.2
118.3
121.4
124.6
127.7
130.9
134.0
137.1
140.3
143.4
146.6
149.7
152.8
156.0
159.1
162.3
165.5
168.8
172.1
175.2
178.3
181.6
184.9
188.3
191.6
195.0
198.5
201.7
205.1
208.8
212.3
215.7
219.2
222.6
226.0
229.4
232.6
236.1
239.7
242.9
246.4
250.2
254.0
257.7

σvo

3.8
8.2
9.4

10.6
12.0
13.5
14.7
15.8
17.1
18.4
19.8
21.0
21.8
22.4
22.9
23.5
24.0
24.6
25.1
25.7
26.2
26.8
27.6
28.8
29.9
31.1
32.2
33.3
34.5
35.6
36.8
37.9
39.0
40.2
41.3
42.4
43.6
44.7
45.9
47.0
48.1
49.3
50.4
51.6
52.7
53.8
55.0
56.1
57.3
58.5
59.8
61.1
62.2
63.3
64.6
65.9
67.3
68.6
70.0
71.5
72.7
74.1
75.8
77.3
78.7
80.2
81.6
83.0
84.4
85.6
87.1
88.7
89.9
91.4
93.2
95.0
96.7

σ'
vo σ'

c

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3

ρ

1.80
1.60
1.60
1.70
1.80
1.70
1.60
1.60
1.70
1.70
1.70
1.60
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.70
1.70
1.60
1.60
1.60
1.70
1.70
1.70
1.70
1.80
1.70
1.60
1.90
1.80
1.80
1.70
1.85
1.60
1.85
1.60
1.70
1.90
1.70
1.60
1.95
1.95
1.90
1.85

(29.3)
(21.7)

((89.2))
((68.6))

(22.7)

(27.0)
(19.7)
(16.6)
(16.3)
(16.4)
(16.3)
(16.8)
(18.8)
(18.6)
(18.7)
(19.4)
(20.2)
(20.6)
(20.0)
(21.3)
(20.7)
(20.3)
(20.5)
(22.0)
(23.6)
(23.1)
(23.1)
(24.5)
(25.3)
(25.8)
(23.9)
(23.2)
(22.4)
(23.1)
(25.0)
(26.8)
(27.5)

((38.2))
(30.4)

((38.5))
((45.3))
((46.1))
((53.6))
((79.3))

((129.6))
((68.5))
((68.4))
((58.1))

((147.3))
((75.3))
((84.1))
((86.2))

((189.7))
((96.3))
((64.2))

(86.2)
((237.0))

((150.5))
(61.6)

((61.5))
(67.7)

((50.9))
((109.8))

(91.0)
((132.3))

((50.5))
((345.9))
((425.3))

(92.5)
(55.9)

o

φ

38.6
38.6

(37.1)
(35.9)

37.5
37.1
36.6

34.2

(35.9)

OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

%

55.3
67.7

44.9
42.3
38.7

40.9

8.8
14.0

5.6
4.4

7.8
7.5
6.9

3.1

3.1
3.5
3.6
4.1
5.5
8.4
5.0
5.0
4.4
9.4
5.4
5.9
6.0

11.7
6.6
4.8

14.3
13.9

9.7

4.8

4.2
7.5

8.8
4.2

20.1
24.2

10.8
17.8

6.6
5.2

9.5
9.1
8.3

3.5

3.6
4.1
4.1
4.7
6.6

10.2
5.8
5.8
5.1

11.6
6.4
7.0
7.2

14.7
8.0
5.7

18.2
17.7
12.0

5.6

4.8
9.1

10.8
4.9

26.3
32.1

8.7
14.2

5.3
4.1

7.6
7.2
6.6

2.8

2.8
3.2
3.3
3.8
5.3
8.2
4.7
4.7
4.1
9.3
5.1
5.6
5.8

11.8
6.4
4.5

14.6
14.1

9.6

4.5

3.9
7.3

8.6
3.9

21.0
25.7

MPa MPa MPa

w
L

w
L
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C P T - sondering

Restaurangtomten
202054-03

2021-07-08

210616 albyberg

GS2109

20210622

Projekt

Blad8

Plats

Borrhål

Datum

Djup  (m)

Från Till

16.20
16.40
16.60
16.80
17.00
17.20
17.40
17.60
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
19.20
19.40
19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
21.20
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16.40
16.60
16.80
17.00
17.20
17.40
17.60
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
19.20
19.40
19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
21.20
21.26

Si L
Cl M
Si Med
Cl H
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Si D
Si Med
Si Med
Si L
Cl H
Si Med
Si L
Cl M
Si v L
Cl H
Cl H
Cl vH
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H

Klassificering

NCSi

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NCSi

NCSi

NCSi

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NCSi

261.1
264.6
268.2
271.8
275.4
279.0
282.7
286.3
289.9
293.6
297.3
301.0
304.5
307.9
311.4
315.0
318.4
321.9
325.3
328.7
332.5
336.2
339.9
343.6
347.4
349.8

σvo

98.1
99.6

101.2
102.8
104.4
106.0
107.7
109.3
110.9
112.6
114.3
116.0
117.5
118.9
120.4
122.0
123.4
124.9
126.3
127.7
129.5
131.2
132.9
134.6
136.4
137.5

σ'
vo σ'

c

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3

ρ

1.70
1.85
1.80
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.95
1.80
1.80
1.70
1.85
1.80
1.70
1.85
1.60
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

((93.8))
(64.9)

((257.3))
(79.2)
(60.1)
(64.8)
(55.4)
(47.0)
(45.1)
(66.1)

((401.0))
((248.0))
((221.3))
((137.6))

(81.9)
((237.4))
((123.5))

(56.3)
((64.0))
(118.9)

(83.1)
(176.5)
(124.9)
(104.3)
(101.2)
(148.0)

o

φ OCR ID E MOC MNC

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

6.7

15.6

23.2
15.2
13.8

9.3

14.7
8.6

5.3

8.1

20.0

30.6
19.5
17.6
11.5

18.8
10.5

6.3

6.5

16.0

24.4
15.6
14.1

9.2

15.0
8.4

5.0

MPa MPa MPa

w
L

w
L
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Bild 1, GS2102 0,0-1,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 1 av 16.



 
 

 

Bild 2, GS2102 1,0-2,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 2 av 16.



 
 

 

Bild 3, GS2103 0,0-1,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 3 av 16.



 
 

 

Bild 4, GS2103 1,0-2,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 4 av 16.



 
 

 

Bild 5, GS2103 2,0-3,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 5 av 16.



 
 

 

Bild 6, GS2103 3,0-4,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 6 av 16.



 
 

 

Bild 7, GS2106 0,0-1,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 7 av 16.



 
 

 

Bild 8, GS2106 1,0-2,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 8 av 16.



 
 

 

Bild 9, GS2106 2,0-3,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 9 av 16.



 
 

 

Bild 10, GS2106 3,0-4,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 10 av 16.



 
 

 

Bild 11, GS2107 0,0-1,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 11 av 16.



 
 

 

Bild 12, GS2107 2,0-3,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 12 av 16.



 
 

 

Bild 13, GS2107 3,0-4,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 13 av 16.



 
 

 

Bild 14, GS2108 0,0-1,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 14 av 16.



 
 

 

Bild 15, GS2108 1,0-2,0 m. 

 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 15 av 16.



 
 

 

Bild 16, GS2108 2,0-3,0 m. 

Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

Sidan 16 av 16.



 
 

Bilaga 7, omgivningsbilder

Sidan 1 av 9.



 
 

Bilaga 7, omgivningsbilder

Sidan 2 av 9.



 
 

Bilaga 7, omgivningsbilder

Sidan 3 av 9.



 
 

Bilaga 7, omgivningsbilder

Sidan 4 av 9.



 
 

Bilaga 7, omgivningsbilder

Sidan 5 av 9.



 
 

Bilaga 7, omgivningsbilder

Sidan 6 av 9.



 
 

Bilaga 7, omgivningsbilder

Sidan 7 av 9.



 
 

Bilaga 7, omgivningsbilder

Sidan 8 av 9.



 
 

 

Bilaga 7, omgivningsbilder

Sidan 9 av 9.
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